
Korrosionsschutz
- Stückverzinkung, Schichtdicke mind. 85μm EN ISO 1461

- optional zusätzliche Pulverbeschichtung auf

Stückverzinkung, Schichtdicke 60μm EN ISO 1461 und DIN 55633

- Korrosionsschutzklasse C2, C3

Bl8 DIN EN 10029 S235JR
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